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7.1 Powerpanel facader - Projektering og montage
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7.1.1 Lette facader til nutidens og Powerpanel facaden kort fortalt

fremtidens kravi 2015 & 2020 [

Hl Det er vedtaget i folketinget, at kravet
til bygningernes energiforbrug skaerpes
nu og i 2020. Baggrunden er, at 40% af |
Danmarks energiforbrug gar til opvarm-
ning af bygninger, s& der ligger et stort
potentiale for energibesparelser her.

W Skeaerpelserne for bygningernes energi-
forbrug stiger trinvist i 2015 og 2020, og |
der er tale om kraftige energibesparelser,
der uundgaeligt vil f& indflydelse p& Dan-
ske bygningers byggemetoder savel som
arkitektur.

I P3 denne baggrund bliver en af udfor-
dringerne for byggebranchen, at finde nye
mader at bygge tyndere ydervaegge pa.

Her er fermacell Powerpanel facader en |
oplagt mulighed.

"
o

fermacell Powerpanel er en cementbase-
ret, uorganisk plade, udviklet med henblik
pa at danne underlag for facadepuds.

Der kan veelges mellem 2 typer opbyg-
ning: Powerpanel H,0 opbygges med et
ventileret hulrum bag facadebeklaednin,
og Powerpanel HD kan monteres direkte
ind mod isoleringen.

Facadesystemerne er diffusionsdbne,
vandafvisende og kan holde til det harde
danske klima. fermacell Powerpanel er
god som nutidens og fremtidens facade-
lgsning. Powerpanel facaderne kombine-
rer hgj varmeisolering, slanke ydervaegs-
konstruktioner og hgj styrke i form af
slagfase, pudsede facader.
Facadesystemerne har de fordele man
kender fra det pudsede hus. Flotte, glatte
malede overflader, og lave vedligeholdel-
sesomkostninger.

Selv med fremtidens isoleringstykkelser
vil ydervaeggen ikke fratage huset adskilli-
ge kvadratmeter boligareal.



Minimale vaegtykkelser

M fermacell Powerpanel facaden kombi-
neret med fibergips indvendigt giver en
let yderveeg, med minimal vaegtykkel-
se. Ydervaeggens opbygning er en ngje
optimeret sammensaetning af baerende
stolper, bekleedning pa begge sider, og et
tilpasset isoleringslag.

Robust facadelgsning

B fermacell Powerpanel er en meget steerk
cementbaseret, fiberarmeret facade-
plade. Produktionsmetoden foregar ved
udstgbning i kassetter, i princippet som
ved fremstilling af betonelementer. Dette
giver en meget robust og slagfast facade-
plade, der kan modstd slag og stad.

Eksempel 2015:

[

For en villa med et gennemsnitligt vinduesareal, vil en U-veerdi
pa 0,11 W/m2*K pd alle ydervaeggene i de fleste tilfeelde veere et
passende valg.

Det vil kraeve 340 mm isolering (A=0,37) at opnd denne U-vaerdi,
hvilket resulterer i en facadetykkelse paialt 410 mm.

—
(S0 )
0

Teet klimaskaerm tidligt i byggefasen

B Nar fermacell Powerpanel facaderne
monteres, slutter entreprengren af med at
pafsre armeringsband og -kleeber. Dette
geres for at teetne facaden umiddelbart
efter montagen. Herefter er facaden taet
mod vejrliget, og huset kan feerdigggres
uden fugtproblemer. Huset pudses faerdigt
pa et senere tidspunkt, nar vejret tillader
dette (dog maks. 6 mdr. uden puds).

Befaestigelse af facadeplade bgr

eftervises pa den enkelte byggesag.

Eksempel 2020:

51""'“‘

~

For en villa med et gennemsnitligt vinduesareal, vil en U-vaerdi
pa 0,09 W/m2*K pa alle ydervaeggene i de fleste tilfeelde veere et
passende valg.

Det vil kraeve 440 mm isolering (A=0,37) at opna denne U-vaerdi,
hvilket resulterer i en facadetykkelse p&ialt 510 mm.
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7.1.2 Generelt om Powerpanel

Sammensatning af fermacell Powerpanel

B fermacell Powerpanel pladerne er
cementbundne, glasfiberarmerede
plader med lette tilslagsstoffer, som kan
anvendes direkte som udvendige facade-
plader til pafering af fermacell Letmgrtel
pudssystem.

B Pladerne har en cementgra farve.

Pa pladekanterne ses tydeligt sand-
wichstrukturen med det mgrke lette
tilslag af ekspanderet ler i mellemlaget.

B Pladerne har en glat overflade p& den
synlige side, mens bagsiden er let bglget
eller slebet [til overholdelse af anfgrte
tykkelsestolerancer).

M Tilslagene af ekspanderet ler og glas-
skumsgranulat har en lav vaegt, og
fermacell Powerpanel pladerne er derfor
relativt lette. Alligevel er de meget robu-
ste, dels pa grund af ingredienserne med
hej trykstyrke, og dels pa grund af glasfi-
berarmeringen, der giver hgj traekstyrke.

M For at forhindre kapillar vandoptagelse
i pladerne og samtidig bevare vand-
dampgennemtraengeligheden forsynes
pladerne ved fremstillingen med et
hydrofoberingsmiddel, der fungerer ved at
hydrofoberingsmidlet laegger sig som et
meget tyndt lag pa cellevaeggene i pladen.

B Materialesammensatningen i fermacell
Powerpanel er mineralsk, dvs. pladerne
indeholder ingen breendbare eller organi-
ske bestanddele. Powerpanel er klassifi-
ceret i brandklasse A1.

Arbejdsmiljg og genanvendelse

B Bearbejdning af fermacell Powerpanel -
savning, boring osv. - udggr ingen sund-
hedsrisiko, da der udelukkende anvendes
glasfibre af ukritisk stgrrelse iht. WHO
anbefalinger. Vi anbefaler dog brugen af
stgvmaske til vaern mod stgvpartikler.
- Se sikkerhedsdatablad for Powerpanels.
Glasskumsgranulatet i deeklagene bestar
af 100% genbrugsglas.Pladerne kan
genbruges 100% som mineralsk byg-
gemateriale og kan via genbrugsanlaeg
kanaliseres tilbage i materialekredslgbet
som beton / murbrokker. Deponering p&
genbrugsplads skal foregd i samrad med
personalet pa stedet.

Produktion

W Ved starten af produktionslinien sprgjtes
de enkelte lag i sandwichpladerne i de
klargjorte forme (stgbe- og sprgjte-
proces).

W Forst pasprojtes det nederste deeklag. Via
en doseringsstation haeldes mellemlaget
med ekspanderede lerkugler og beton
ovenpa og fordeles jeevnt og glat. Det
gverste deeklag sprgjtes pa en folieholder
og péferes de eksisterende lag vadt-i-
vadt. Ved hjeelp af folien fremkommer den
tidligere naevnte let bglgede pladeoverfla-
de pa pladens bagside.

W Daklagene i Powerpanel H,0 pladerne
armeres desuden med godkendte alka-
liresistente glasfibre. Nar Powerpanel
pladerne er haerdede, fjernes folien, og
pladerne udtages af formene. Til sidst
transporteres pladerne til tgrring. For
enden af produktionslinien tilskeeres
Powerpanel pladerne til standardmal og
placeres p& paller, hvorefter de overfgres
til emballering og forsendelse.



Pasprgjtning af nederste deeklag. Fuldautomatisk udtagning af pladerne Stabling af pladerne pa paller.
af formene.

Sprgjtestation 1 (nederste lag)

Doseringsstation 1 [mellemlag) —
il ) <=

Lette
tilslags-
stoffer

Glasfibre
—[=

Heerdetunnel

<> Udtagning

Sprojtestation 2 (gverste lag)  ——

Mellemlager

Terreriste

Torrekanal

Kalibrering

=fjf{ﬁ;>jliilskaering

N
Oversigt over fremstillingsprocessen for "w >

fermacell Powerpanel.
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Godkendelser og egenkontrol

fermacell Powerpanel bestar af mine-
ralsk materiale, som ikke er braendbart
og klassificeret i brandklasse Al. Plader-
ne taler vedvarende temperaturer pa op
til 100 grader.

Vi kontrollerer selv lgbende kvaliteten af
fermacell Powerpanel (egenkontrol, og
derudover foretages der lgbende kontrol i
forbindelse med aftaler med anerkendte
materialeprgvnings-institutter (fremmed-
kontrol]. Det betyder, at fermacell Power-
panel altid leveres med U-maerke iht. de
tyske bestemmelser om byggemateri-
aleproduktion, samt det internationale
CE-maerke og ETA-maerke.

Da pladerne er modstandsdygtige
over for frost og vand, kan de opbe-
vares i det fri. Af hensyn til den

senere overfladebehandling og for

at undga tilsmudsning pa bygge-

pladsen bgr pladerne tildaekkes

med presenning eller lignende.

Opbevaring og transport

fermacell Powerpanel leveres liggende
og emballeret pa paller. En palle indehol-
der som standard 30 plader.

Pladerne skal opbevares fladt pd et jeevnt
underlag. Opbevaring af pladerne pa
hgjkant kan forarsage deformation og
kantbeskadigelse.

Ved opbevaring af pladestablen pa etage-
daek skal deekkets baereevne kontrolleres.
Horisontal pladetransport kan foretages
med lgftevogn eller anden pladetrans-
portvogn.

Ved manuel transport, skal pladerne
baeres pa hgjkant. Der anbefales altid,
hvor det er muligt, anvendelse af tekniske
egnede hjaelpemidler og laftegrej.
Pallerne er engangspaller.
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7.1.3 Powerpanel H,0
- ventileret facadelgsning

7.1.3.1 Anvendelse Powerpanel H,0

B Powerpanel H,0 kan bruges som facade-
plade i en ventileret facadekonstruktion,
safremt den efterfalgende pudses over
med et velegnet pudsesystem.

B Powerpanel Hy0 kan anvendes udendgrs
som loft. - Se afsnit 7.1.8

B Powerpanel H,0 er ogsa velegnet som
vaeg- og loftplade i vadrum i hardbelast-
ningsklasse, som fx svsmmehaller, bru-
sere i omklaedningsrum, fugtig industriel
produktion etc. For naermere oplysninger
om korrekt anvendelse i v&drum.
- Se afsnit 7.2

B Powerpanel H,0 er desuden modstands-
dygtig overfor vedvarende hgje tempera-
turer pd op til 100°C, hvilket gor pladen
velegnet til brug omkring indbygnings
braendeovne og bag almindelige braende-

ovne.

Ventilerede facade
opbygning med
Powerpanel H0.

DN

N

W

D9.9.9.9.9.N

_

/4
Z
Z

N

N\

N

7.1.3.2 Ventileret facadeopbygning
B Powerpanel Hy0 kan bruges som

facadeplade med puds, nar der bagved
etableres et ventileret hulrum. Op ad
isoleringen monteres en diffusionsdben
luftteet plade som fx fermacell Fibergips
pa vaeggens skelet, derefter saettes der
minimum 25 mm tykke lodrette lister pr
600 mm faestet i skelettet, og Powerpa-
nel H,0 pladerne monteres her udenpa.
Entreprengren slutter montagen af ved
at parulle fermacell Powerpanel arme-
ringsband og klaeber over alle pladesam-
linger. Nu er facaden vandtaet nok til at
huset kan feerdigggres indendegrs, og nar
det passer ind i tidsplanen og vejr-

liget ([dog maks. 6 mdr.}, kan facaden pud-
ses med det tilhgrende pudssystem.

Det er ogsad muligt at undlade det ventile-
rede hulrum, i s& fald skal der monteres
Powerpanel HD plader i stedet, som vist i
afsnit 7.1.4
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7.1.3.5 Underkonstruktion af trae
Folgende underkonstruktion af trae kan

7.1.3.3 Montage af Powerpanel H,0

Vagelementer eller byggepladsmontage? anvendes:
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Udover montering pa byggepladsen kan
bygningen ogsé prefabrikeres i en pro-
duktionshal, dvs. uafhaengigt af vejrliget.
Man kan i s3 fald veelge at opfgre byg-
ningen af praefabrikerede vaegelementer,
eller som modulbyggeri af faerdige rum.
For yderligere r&d og vejledning ifm.
prefabrikerede treeelementer kontakt
venligst teknisk afdeling, Fermacell
Scandinavia.

7.1.3.4 Elementsamlinger ved
prafabrikerede vaegelementer

Elementernes underkonstruktioner skal
forbindes kraftsluttende med hinanden.
Det er ikke tilstraekkeligt med en for-
bindelse kun via fermacell Powerpanel
yderbeklaedningen.

Pladesamlingerne ma ikke ligge direkte
over elementsamlingen. Det betyder, at
yderbeklaedningen pa et element skal fgres
helt over p& og fastggres i det neeste ele-
ment. Elementerne skal fastggres omhyg-
geligt til hinanden i underkonstruktionen.

Naletree i sorteringsklasse C 18

eller bedre og med et middel

fugtindhold < 18%.

Underkonstruktionen skal have en bredde
pa minimum 45 mm.
Underkonstruktionen szettes med en
afstand pd maks. 600 mm.
Afstandslisterne mellem Powerpanel H,0
facaden og vindspaerren skal vaere af min.
25 x 50 mm NTR-AB trykimpraegneret tree.

7.1.3.6 Underkonstruktion af stalprofiler

Powerpanel pladerne kan ogsa monte-

res pa stalprofiler. Profilerne skal vaere
korrosionsbeskyttede i tilstraskkelig grad til
anvendelsen.

7.1.3.7 Pladetilskzering

fermacell Powerpanel kan tilskaeres

med en dyksav med Hardmetalsavklinge,
tilsluttet stgvsuger.

Ved anvendelse af savklinger med fa teen-
der og lav omdrejningshastighed opnés
den bedste reduktion af stev.

Rundinger og tilpasninger udfgres med
stiksav eller kopbor.

Jf— 600 mm —Y/

Efter elementmontagen fastggres
elementerne kraftsluttende med
hinanden, og derefter tilpasses og
monteres en Powerpanel plade hen
over samlingen.

Til befaestigelse af
pladerne skal der
anvendes klam-
mepistoler med
slagdybdejustering.
| modsat fald er der
risiko for at klam-

merne ligger for

dybt i pladen.




Skinnestyret hdndrundsav/dyksav. Handrundsav med stgvsuger. Andvendelse af stiksav til

rundinger og tilpasninger.
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Klammepistol til manuel befeestigelse. Klammebro til maskinel befaestigelse. Klammerne vinkles ca. 30° i forhold til

7.1.3.8 Befastigelse

Klammer

fermacell Powerpanel kan fastggres

pa treeunderkonstruktionen med klammer.

Disse skal opfylde fglgende krav:

B Korrosionsbeskyttelses klasse A4 rustfri.

B Klammer iht. DIN 1052 med en traddia-
meter pd min. 1,5 mm og maks. 1,9 mm.

B Klammelaengde > 45 mm.

B Klammerne skal vaere godkendt af produ-
centen til denne anvendelse.

H Til befeestigelse anvendes trykluftdrevne
klammepistoler.

W Lufttrykket respektivt slagdybden skal
indstilles saledes, at oversiden af klam-
meryggen flugter med pladeoverfladen.
Ved klamning skal pladen holdes teet ind til
underkonstruktionen.

treeets fiberretning.

Klammerne fastggres i en vinkel pa > 30°
mellem klammeryg og traefiberretning.

| fald vinklen er < 30° skal de tilladte
belastningsvaerdier for forskydning og ud-
treekning iht. DS/EN 1995 (EC5) reduceres
med 1/3.

Den indbyrdes afstand mellem klammer-
ne er 150 mm langs alle pladekanter og
pa midterunderstgtningen.
Klammeafstanden til pladekanten skal
vaere > 7 gange tykkelsen af et klammeben.
Klammeafstanden til kanten af underkon-
struktionen skal veere » 5 gange tykkelsen
af et klammeben.

Klammeafstanden til kanten males fra
punktet midt mellem klammens 2 ben.
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Sgm
B Safremt der ikke er krav om brandsikring,
kan der ud over klammer ogs& anvendes

Generelt om
Fermacell GmbH

sgm som befaestigelsesmiddel.
B Sgm skal vaere el- eller varmforzinkede
galvaniseringslag min. 12 my. eller vaere

oversigt

af rustfrit stal.

Konstruktions-

B Afstand mellem sgm maks. 150 mm.
B Diameter 2,0-2,5 mm, leengde
min. 45 mm.

Generelt om
Projektering

Skruer

B fermacell Powerpanel skruer 3,9 x 35 mm
0g 3,9 x 50 mm er velegnede til montage
af Powerpanel pé tree.

P3 stalprofiler anvendes 3,9 x 35 mm
skruen, alternativt 3,9 x 40 mm med

Fibergips
Montagevejl.
|

borespids hvis godstykkelsen pa stalet er
over 0,7 mm.

B Den indbyrdes afstand mellem skruerne
er < 200 mm, og afstanden til plade-

Overflade-
behandling

kanten er > 15 mm.

7.1.3.9 Lodret/vandret plademontage
B Powerpanel monteres almindeligvis
vertikalt p& underkonstruktionen. Even-

Gulve
Montagevejl.

tuelle vandrette samlinger behgver ingen
understgtninger, men skal forskydes
minimum 200 mm vertikalt i forhold til
den vandrette pladesamling ved siden af.
M Horisontal placering af pladerne er lige-
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ledes tilladt, lodrette samlinger forskydes

et stolpefag til siden i forhold til pladerne
ovenover / nedenunder.

M Vandrette samlinger behgver ingen
understgtninger.
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Ved hgje vaegge monteres pladerne i forbandt, minimum

200 mm forskydning i forbandtet.
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7.1.3.10 Armeringsbhand HD og

Armeringsklaeber HD

M Alle pladesamlinger deekkes med selv-
kleebende fermacell Armeringsband
(ved pladesamlinger pd ind- og udvendige
hjgrner monteres armeringsbandet
over hjgrnet).

B Armeringsbandet overstryges straks over
hele bredden med fermacell Armerings-
kleeber.

H Alle befaestigelsesmidler, som ikke daek-
kes med fugearmeringssystemet, skal
overstryges med Armeringsklaber.

fermacell Armeringsband

Egenskaber

M Polyestermateriale med forstaerket
midterdel. Selvkleebende pa den ene side.

B Tykkelse: Ca. 0,20 mm.

M Bredde af midterdel: 4 cm.

B Leveringsform: Ruller med 12 cm x 50 m.

W Opbevaring keligt, tert; maks. 12 maneder.

Montering

B Evt. stgv flerne fra pladesamlingen. Dette
kan eksempelvis ggres ved aftgrring med
en hardt opvredet klud.

H Fjern beskyttelsesfolien.

B Tryk armeringsbandet (pd midten) ned pa
de tgrre, teet stpdte pladesamlinger med
et stélbreet eller handfladen. - Se figur 1.

fermacell Armeringsklaeber

Egenskaber

B FElastisk teetningsmasse pa dispersions-
basis.

M Farve: Hvid.

B Densitet: Ca. 1,25 kg/m3.

B Forbrug ca. 60 g/lbm fuge, svarende til
ca. 50 lbm/spand.

B Emballage: Spand med 2,5 L.

I Opbevaring keligt (frostfrit), tert; maks. 12
maneder (i udbnet beholder).

Montering

W Pafer fermacell Armeringskleber over
hele bredden af armeringsbandet.

- Se figur 2.

I Pafering: Stryges eller rulles pa.

B Befastigelsesmidlerne midt pa pladen,
som ikke deekkes af Armeringsbé&ndet,
skal af hensyn til facadens vandtzethed
ligeledes pafgres Armeringskleeber.

- Se figur 3.

B Pafgringen ma ikke foretages ved kraftig
vind og direkte solindstraling.

W Pafgrt armeringskleeber skal beskyttes
mod regn, ekstrem luftfugtighed og frost
indtil det er helt tart.

M Forarbejdningstemperatur: > +5° C for
pladeoverflade og omgivende luft ved
pafgring og terring.

B Tgrring (ved +20° C og 50% relativ luft-
fugtighed): kan viderebearbejdes efter 24
timer.

7.1.3.11 Midlertidig vejrligsbeskyttelse

B Nar alle pladesamlinger, herunder
ogsa hjgrne-, lysningssamlinger etc., er
teetnet med fermacell Armeringsband
HD og fermacell Armeringsklaeber HD,
samt alle synlige befaestigelses huller er
duppet/teetnet med armeringsleeber HD,
er facaden modstandsdygtig for normalt
vejrlig. Veer dog ekstra opmaerksom pa
vejrligssikring ved dbninger i ydervaeggen,
iseer ved murkrone og salbaenke etc.

B Facaden kan med fermacell HD ar-
meringssystemet eksponeret i op til 6
maneder, inden endelige over-
fladebehandling/pudssystem pa fares.
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7.1.3.12 Pudssystemer
fermacell Letmgrtel pafgres over hele

Generelt om
Fermacell GmbH

fladen i en lagtykkelse pd 5 mm (f.eks.

I\‘I ﬂ med 12 mm tandspartel) pa fermacell N
Powerpanel pladerne. S _
ﬁ"_ fermacell Armeringsnet indlejres % 5
' over hele fladen i fermacell Letmgrtel. @ S
\ Nar fgrste lag er haerdet pafgres yder <
|

ligere et lag Letmgrtel, som pudses op til

figur 1: den gnskede finish.

Pafering af fermacell Armeringsband HD. Lzes mere om pUdS i afsnit 7.1.5

Generelt om
Projektering

Mineralsk Pudssystemer fra andre

producenter. '
Alternative udbydere af pudsesystemer 3?
kan oplyses ved henvendelse til teknisk 05')’%
afdeling, Fermacell Scandinavia. i zg

Felg altid producentens anvisninger.
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figur 2:
Pafgring af fermacell Armeringsklaeber HD.

Gulve
Montagevejl.
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figur 3:
Alle klammehuller taetnes med
fermacell Armeringskleeber HD.

Drift og
vedligehold

Montagen af de forskellige kompo-

nenter i pudssystemet til fermacell

Powerpanel er naeermere beskrevet i
afsnit 7.1.5

Produktoversigt

Dokumentation
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7.1.3.13 Udfgrsel af afslutningsdetaljer

Sokkel

B Som nederste afslutning af Powerpanel
pladerne ved soklen monteres fermacell
Sokkelprofil af rustfri stal. Profilet fast-
geres til underkonstruktionen med rustfri
skruer (A4 stal) pr. 200 mm.

B Hvis konstruktionen ikke muliggér anvend-
else af Powerpanel sokkelprofilen, kan
der anvendes et andet drypkantprofil. Ved
valg af alternative sokkelprofiler er det
vigtigt, at der fortsat opbygges med en
velfungerende drypnaese.

Det anbefales at vaelge profiler i rustfrit
stal. Der holdes en afstand p& minimum
15 cm fra powerpanel facaden til terreen.

Udadgaende hjgrner

B Udadgaende hjgrner armeres med
fermacell Armeringsband og -kleeber.

M Ved puds af udvendige hjgrner anvendes
fermacell Hjgrneprofil med net.
Profilets palimede armeringsnet over-
lapper grundpudsens armeringsnet
med minimum 10 cm.

Indadgaende hjgrner

B Indadgdende facadehjgrner armeres med
fermacell Armeringsband og -kleeber.

B Pudsen kan armeres i hjgrnet med
fermacell Hjgrneprofil med net. Veer op-
maerksom pa, at denne lgsning ikke kan
optage bevaegelser i hjgrnet.

M Ved risiko for bevaegelser mellem byg-
ningsdele etableres der en passende fuge,
som fuges med overmalbar elastisk fuge.

Detalje 4:

Udadgdende facadehjgrne.
Tegningen ses i stort format
iafsnit 7.1.9

Detalje 1:
Sokkeldetalje.

Tegningen ses i stort format
iafsnit 7.1.9

<
~

N

Detalje 2:

Sokkeldetalje ved der.
Tegningen ses i stort format
iafsnit 7.1.9

7777/7/7/7/;7//

Detalje 3:
Sokkeldetalje ved dgr.
Tegningen ses i stort format i afsnit 7.1.9

Detalje 12:

fermacell Sokkelprofil.

Tegningen ses i stort format
24 iafsnit 7.1.9
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Detalje 5:
Vinduesdetalje, lodret snit.
Tegningen ses i stort format i afsnit 7.1.9

Detalje 6:
Vinduesdetalje, vandret snit.
Tegningen ses i stort format i afsnit7.1.9

| =

Detalje 7:
Vinduesdetalje, bundstykke.
Tegningen ses i stort format i afsnit 7.1.9

B Til slut monteres der pladestrimler i
lysningen, s& facadesystemet med plade
og puds kan fgres videre ind ad dbningens
false, s& der opndes tilstraekkeligt under-
lag for en fugeopbygning mod f.eks. karm.

B Salbeenke ber udferes med min. 15 %
heeldning og have et fremspring pa 30
mm. ift. feerdig facadeoverflade, samt fg-
res min 30 mm. ned foran facadepladens
overkant.

Detalje 8:
Vinduesdetalje, bundstykke (step 1).
Tegningen ses i stort format i afsnit 7.1.9

Detalje 9:
Vinduesdetalje, bundstykke (step 2).
Tegningen ses i stort format i afsnit 7.1.9




Tagdetalje

Vindteet samling ved en tagkonstruktion
med udhaeng kan eksempelvis foretages
ved at der mellem sparene monteres
breedder. Der pudses op mod braedderne,
og en skré afslutning kan udfgres med
murerske.

Ved flade tage og facader uden udhaeng,
monteres der gverst pa facaden en
facadeafslutning med inddeekningsprofil,
der daekker 150 mm ned over Powerpa-
nel pladen og -puds, med et fremspring
pa min. 30 mm. Denne udfgres regn- og
vandteet, samtidigt med at der sikres
tilstraekkeligt med ventilation i tag og
evt. facade. - Se detalje 10.

Tilslutning til andre materialer

Den lodrette samling hvor Powerpanel
facaden greenser op til andre materialer,
skal der udfgres en omhyggelig tilslutning
for at sikre tilstraekkelig vind- og slag-
regnstaethed.

Som pudsafslutningsprofil kan der f.eks.
anvendes Protektor 2135. Her kan der
ogsa anvendes fermacell Dilatations-
fugeprofil med forkomprimeret teet-
ningsband/ fugebdnd i samlingen under

pudsen.

Detalje 10:

Tagdetalje fladt tag.
Tegningen ses i stort format
i afsnit 7.1.9

N
4%/////////
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Etagedak, der bryder facadens
baerende stolper
P4 grund af den store maengde tree med

vandret treefiberretning i forbindelse med

etageadskillelser, der bryder facadens
beerende stolper, ma der regnes med
bevaegelser pa op til 10 mm hen over

en sadan konstruktionsopbygning. Her
taenkes der p& bundrem ved vaeggen over

etagedaekket, etagebjeelkerne og toprem-

men pa veeggen under etagedaekket.
Disse bevaegelser opstar ved udvidelse
eller svind i treeet ved aendringer i fugtig-
heden, temperaturen eller belastningen,
f.eks pa grund af snelast pa taget.

Ved en ventileret facadeopbygning kan be-

vaegelsernes betydning elimineres ved at
de lodrette ventilationslister fgres ubrudt
forbi etageadskillelsen. Hvis ikke listerne
har en laengde svarende til facadehgjden,

kan de samles minimum 1 meter skiftevis

over og under etageadskillelsen, s kreef-

terne fordeles over et stgrre omrade.
Hvis etageadskillelsen er "hangt pd”
facadestolperne med sgmbeslag, og
facadestolperne derved er ubrudte i hele
facadens hgjde, eller hvis etageadskil-
lelsen ikke spaender i en retning sa den

ikke hviler pa facaden, opstar den naevnte

problematik ikke, og ventilationslisternes
samlinger kan placeres frit.

For yderligere detaljer se endvidere

"Trae 56 - Traeskelethuse’ fra
TRA Information.
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7.1.4 Powerpanel HD
- uventilerede facadelgsninger

7.1.4.1 Anvendelse Powerpanel HD

B Powerpanel HD kan bruges som facade-
plade i en ikke ventileret facadekonstruk-
tion, s&fremt den efterfglgende pudses
over med et velegnet pudsesystem.

7.1.4.2 Ikke ventilerede facadeopbygning

M Powerpanel HD kan bruges som facade-
plade med puds placeret direkte op mod
isoleringen, uden et ventileret hulrum.

- Se figur 4.0.

B Tgmreren slutter montagen af ved at pa-
rulle fermacell Powerpanel armerings-
band og -klaeber over alle pladesam-
linger. Dermed er facaden vandtaet nok til
at huset kan faerdigggres indendgrs, og
nar det passer ind i tidsplanen og vejrliget
(dog maks. 6 mdr.) kan facaden pudses
med det tilhgrende pudssystem.

B Det er ogsa muligt at etablere et ventile-
rede hulrum, i s3 fald skal der monteres
Powerpanel H,0 plader i stedet.

- Se afsnit 7.1.3

fermacell Powerpanel HD som direkte beklaedning
med fugearmerings- og pudssystem.

Detalje 11:
Uventileret vaegopbygning.
Tegningen ses i stort format i afsnit 7.1.9

7.1.4.3 Statik
B Det er muligt med fermacell Powerpanel

HD at beregne den statiske skivevirk-
ning, som pladen kan give vaeggene

(Iht. Eurocode 5, EN 1995-1-1). Hermed
kan man lade facadevaegfelter beklzaedt
med Powerpanel HD stabilisere byg-
ningen for vindlaster mv. i stedet for eks
vindkryds eller tunge vaegge. Dette kan
beregnes via veerdierne i den Europaeiske
tekniske vejledning for fermacell
Powerpanel HD, ETA-13/0609.
Ovenstdende beregning vil som regel
resulterer i en konstruktionstgmmer
dimension der er bredere end normale 45




7.1.4.4 Vegelementer eller
byggepladsmontage
- Se afsnit 7.1.3.3

7.1.4.5 Elementsamlinger ved
praefabrikerede vaegelementer
- Se afsnit 7.1.3.4

7.1.4.6 Underkonstruktion af trae
B Naletree i sorteringsklasse K 18 eller

bedre og med et middel fugtindhold < 18%.

M |-profiler i treematerialer som er god-
kendt til formalet f.eks. med en Euro-
peeisk Teknisk Godkendelse (ETA).
Safremt der ikke pga. forbindelses-
midlernes stgrrelse (diameter) kraeves
stgrre dimensioner, skal fglgende mind-
ste dimensioner p& underkonstruktionen
overholdes:

B Bredde b > 45 mm.

B Tykkelse h » 80 mm.

B Maksimal c/c afstand er 600 mm.

7.1.4.7 Underkonstruktion af stalprofiler
- Se afsnit 7.1.3.6

7.1.4.8 Pladetilskaering
- se afsnit 7.1.3.7

Klammepistol til manuel befaestigelse.

7.1.4.9 Befastigelse
Powerpanel HD pladen befaestes med
klammer, sgm eller skruer.

Klammer

fermacell Powerpanel kan fastgeres pa

treeunderkonstruktionen med klammer.

Disse skal opfylde fglgende krav:

B Korrosionsbeskyttelses klasse A4 rustfri.

B Klammer iht. DIN 1052 med en traddia-
meter pa min. 1,5 mm og maks. 1,9 mm.

B Klammelaengde > 45 mm.

(Ved brandkrav REI60 skal klammelaeng-
den veaere min. 52 mm)

B Klammerne skal vare godkendt af produ-
centen til denne anvendelse.

H Til befeestigelse anvendes trykluftdrevne
klammepistoler.

W Lufttrykket respektivt slagdybden skal
indstilles sdledes, at oversiden af klam-
meryggen flugter med pladeoverfladen.
Ved klamning skal pladen holdes teet ind
til underkonstruktionen.

B Klammerne fastgeres i en vinkel p& > 30°
mellem klammeryg og traefiberretning.
| fald vinklen er < 30° skal de tilladte
belastningsvaerdier for forskydning og ud-
treekning iht. DS/EN 1995 (EC5) reduceres
med 1/3.

Klammebro til maskinel befaestigelse.
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Den indbyrdes afstand mellem klammer-
ne er 150 mm langs alle pladekanter og
pa midterunderstgtningen.
Klammeafstanden til pladekanten skal

vare > 7 gange tykkelsen af et klammeben.

Klammeafstanden til kanten af underkon-
struktionen skal vare » 5 gange tykkelsen
af et klammeben.

Klammeafstanden til kanten méles fra
punktet midt mellem klammens 2 ben.

Sgm

Safremt der ikke er krav om brandsikring,
kan der ud over klammer ogs& anvendes
som som befaestigelsesmiddel.

Sgm skal vare el- eller varmforzinkede
galvaniseringslag min. 12 my. eller vaere
af rustfrit stal.

Afstand mellem sgm maks. 150 mm.
Diameter 2,0-2,5 mm, leengde min. 45
mm. (Ved brandkrav EI60 skal sgmleeng-
den veere min. 52 mm)

Skruer

fermacell Powerpanel skruer 3,9 x 35
mm og 3,9 x 50 mm er velegnede til mon-
tage af Powerpanel pa tree.

P& stalprofiler anvendes 3,9 x 35 mm
skruen, alternativt 3,9 x 40 mm med
borespids hvis godstykkelsen pa stalet er
over 0,7 mm.

Den indbyrdes afstand mellem skruerne
er < 200 mm, og afstanden til pladekan-
tener> 15 mm.

7.1.4.10 Lodret /vandret plademontage
- Se afsnit 7.1.3.9

7.1.4.11 Armeringsband HD og
Armeringsklaeber HD
- Se afsnit 7.1.3.10

7.1.4.12 Midlertidig vejrligsbeskyttelse
- Se afsnit 7.1.3.11

7.1.4.13 Pudssystemer
- Se afsnit 7.1.3.12

Til befaestigelse af pladerne skal

der anvendes klammepistoler med

slagdybdejustering.

| modsat er der risiko for at klam-

merne skydes for dybt i pladen.
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7.1.4.14 Udfgrsel af afslutningsdetaljer

Sokkel
M Udfgres som vist i afsnit 7.1.3.13, dog
uden vindspaerre og ventilationslister

Facadehjgrne - udvendigt
M Udfgres som vist i afsnit 7.1.3.13, dog
uden vindspaerre og ventialtionslister

Facadehjgrne - indvendigt
M Udfgres som beskrevet i afsnit 7.1.3.13,
dog uden vindspaerre og ventialtionslister

Vindues- og dgrabninger
M Udfgres som vist i afsnit 7.1.3.13, dog
uden vindspaerre og ventialtionslister

Tagdetalje
B Udfgres som vist i afsnit 7.1.3.13, dog
uden vindspaerre og ventialtionslister

Tilslutning til andre materialer
B Udfgres som vist i afsnit 7.1.3.13, dog
uden vindspaerre og ventialtionslister

Vandret opdeling af facadestolper

eller elementer

B P& grund af den store maengde trae med
vandret traefiberretning i forbindelse med
etageadskillelser, der bryder facadens
bzerende stolper, ma der regnes med
bevaegelser pa op til 10 mm hen over
en sadan konstruktionsopbygning. Her
teenkes der p& bundrem ved vaeggen over
etagedaekket, etagebjaelkerne og toprem-
men pd veeggen under etagedaekket.

B Disse bevaegelser opstar ved udvidelse
eller svind i treeet ved aendringer i fugtig-
heden, temperaturen eller belastningen,
f.eks pa grund af snelast pa taget.

B Hvis etageadskillelsen er "haengt pa”
facadestolperne, og facadestolperne der-
ved er ubrudte i hele facadens hgjde, eller
hvis etageadskillelsen ikke spaender i en
retning sa den ikke hviler pa facaden,

opstar den naevnte problematik ikke, og
HD pladerne kan monteres uden hensyn-
tagen til uregelmaessighederne i under-
konstruktionen.

Vagelementer placeret direkte ovenpa

hinanden

B Lgses enten ved etablering af en vandret
afbrydelse af de lodrette stolper, hvori der
maksimalt indgar i alt 90 mm vandrette
treefibre (Eksempelvis et galvtrekantsele-
ment placeret direkte ovenpa et
gavlelement).

Udenpé placeres HD pladerne uden
hensyntagen til uregelmaessighederne i
underkonstruktionen.

W Eller ved etablering af en samling af
Powerpanel HD pladerne med en fuge pd
ca. 10 mm, og anvendelse af fermacell
Dilatationsfugeprofil.

Facadestolper eller elementer brudt

af etageadskillelse

W Lgses ved ngjagtig justering af gverste og
nederste veeg i forhold til hinanden ved
hjeelp af vaterpas eller retteskinne.

B Montering af en pladestrimmel af
fermacell Powerpanel HD ved etage-
adskillelsen, som stgdes helt ned mod
Powerpanel HD pladen pa den nederste
vaeg, og danner en fuge pa 10-15 mm ved
HD pladen pa den gverste veeg. - Se figur 1.

M Denne Powerpanel HD-strimmel fast-
geres til det nederste element ved den
vandrette pladesamling med klammer /
skruer pr 50 mm.

B Strimmeloversiden fikseres kun pr
250 mm.

B Pladesamlingen ved pladestrimmel
undersiden udfgres med fermacell
Armeringsbénd og fermacell Arme-
ringsklaeber. Befaestigelsesmidlerne i
strimmel midten pafgres ogsa fermacell
Armeringsklaeber. - Se figur 1.



figur 1:
Pladestrimmel med korrekt pafgrt armeringsband og -klaeber.

;i.a-:{f ¥

figur 2:
Forkomprimeret fugeband til midlertidig vejrligsbeskyttelse.

figur 3:
fermacell dilatationsfugeprofil.

I

figur 4:

Faerdigmonteret pladestrimmel med
fermacell Dilatationsfugeprofil.

..:_;‘H-_Z___‘__
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L

For at sikre den midlertidige vejr-
ligs-beskyttelse udfyldes den 10-15 mm
brede fuge med et forkomprimeret fuge-
band. - Se figur 2.
Dilatationsfugeprofil-overdelen monteres
pa pladeunderkanten af gverste vaegele-
ment umiddelbart inden facadepudsning.
(veer opmaerksom p& hegjdejustering med
bagerste profilside!)

Til befaestigelse i tresunderkonstruktionen

anvendes rustfri skruer, der skrues i de
eksisterende huller i profilet (skrueleng-
de ca. 50 mm).
Dilatationsfugeprofil-underdelen skub-
bes ind i profiloverdelen pd det gverste
vaegelement, og skrues fast via nogle af
de mange huller i profilet (skrueleengde
ca. 50 mm).

Afstanden mellem pudsafslutningerne
pa begge profildele skal - for at kun-

ne optage bevaegelsen fuldt ud - vaere
ngjagtig lige sa store som fugen mellem
pladestrimlen og yderbeklaedningen pa
det gverste vaegelement (ved bevaegelse
skubbes de to dele ind i hinanden som et
glideleje).

Da profiloverdelen ikke er forsynet med
perforering, skal hele profilover-fladen
rulles over med fermacell Armerings-
klaeber for at sikre en bedre pudsved-
heaeftning.

Nar dette lag er gennemtgrret pudses
fermacell Dilatationsfugeprofil samtidig
med resten af facaden.

Det er vigtigt at Powerpanel HD

facaden forbliver taet. Ved evt. mon-

tage af lamper postkasser etc. skal

gennembrydningerne taetnes.
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7.1.5 Overfladebehandling

med pudssystem

Smé skader pa fermacell Powerpanel-
pladerne i forbindelse med montagen [f.eks.
sma afskalninger pa pladekanten eller pa
befeestigelsesmidlerne] eller lukning af
montageudsparinger i pladen (f.eks. ved
skrueforbindelser til hjgrnesamlinger] kan
udbedres med fermacell Letmgrtel inden
pudsarbejdet pdbegyndes.

fermacell Letmgrtel

Egenskaber

B Vandafvisende mineralsk letmgrtel.

B Farve: R&hvid.

B Anvendes som underpuds og/eller som
overmalbar pant forarbejdet slutpuds.

H Velegnet til pudsemaskiner.

M Er efter udhaerdning frost- og vejr-
bestandig.

I Stor diffusionsevne (p=8).
Trykstyrke > 2,5 N/mm2.

M Lette tilslag, kornstgrrelse 0-1 mm.

B Lavt chromatindhold < 2 mg/kg tercement

iht. Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 497.

B Leveringsform: 20 kg saekke.

B Forbrug: Ca. 6 kg/m? ved en total
lagtykkelse pa 8 mm.

B Rakkeevne: En sak giver 30 | feerdig-
blandet mgrtel.

W Opbevaring: Tert (pa paller i lukket behol-
der); maks. 12 méneder.

figur 1:
Pafgring af fermacell Letmgrtel med 12 mm tandspartel.

fermacell Armeringsnet
Egenskaber

B Alkaliresistent glasfibernet.
B Maskestgrrelse 4 x 4 mm.

Pafgring af 1. lag, med netarmering

B Sokkelprofil og evt. andre pudsafslut-
ningsprofiler monteres pd underlaget
inden pudsarbejdet startes.

M Letmgrtlen blandes med den korrekte
vandmangde (som angivet pa emballa-
gen) til en behagelig konsistens med et
elektrisk piskeris.

B Nypudsede flader skal beskyttes mod
regn eller udtgrring som fglge af vind
eller steerk solskin.

B Arbejdstemperatur: > +5° C for plade-
overflade og omgivende luft. Luft- og
materialetemperaturen SKAL under
udfgrelsen og afhaerdningsperioden vaere
mindst 5° C. Overholdes det ikke, kan der
ske svaekkelse af pudsen, der senere kan
resultere i skader. Envidere kan det skade
pudsen, hvis den udtgrres fgr afhaerdning
som falge af hard solskin.

B Forarbejdningstid: Ca. 1,5 time (afhaen-
gigt af vandtilseetning og vejrforhold; der
skal rgres i mgrtlen med mellemrum
uden tilseetning af vand).

B Som armeret underpudsslag paferes
mgrtlen over hele fladen med 12-14 mm
tandspartel. - Se figur 1.

figur 2:
Indtrykning af fermacell Armeringsnet i mgrtellaget.



B Armeringsnet med overlapning pa ca.
100 mm trykkes ned og stryges ind i det
fugtige martellag med stalbreedt, indtil
det netop er indlejret af mgrtlen.

- Se figur 2 og 3.

B Armeringsnettet skal ende med at ligge
i den yderste tredjedel af pudslaget. Om
ngdvendigt kan der tilfgres en smule
ekstra Letmgrtel med den glatte side af

stalbraettet. Armeringsnettet kan ilaegges

vertikalt eller horisontalt.
M Ved arbejdsafbrydelser skal netoverlap-

ningerne klarggres til det videre arbejde:

Fjern fermacell Letmgrtel fra nettet i
150 mm bredde langs skellet.

B Montage af ca. 300 x 500 mm’ers diago-
nalarmering i hjgrnerne pa facade-
dbninger. - Se figur 5.

H Hjgrneprofiler monteres i samme om-
gang, og hjgrneprofilernes palimede net
overlappes med facadens gvrige
netarmering.

Pafgring af 2. lag, afsluttende finish
W Efter udheerdning af armeringslaget pa-

fores et nyt lag letmgrtel i et 2-3 mm tykt

lag med en glatte side af tandspartelen,

og den gnskede overfladestruktur udfgres

med et pudsebraedt. - Se figur 4.
Der er her ogsad mulighed for at lave an-
dre strukturer i pudsen efter eget valg.

B Der treeffes samme foranstaltninger mod

sollys og kolde temperaturer som ved
paferelsen af letmartel i 1. lag.

.
Uil

figur 3: figur 4:

Maling

B Nar Letmertelen er gennemheerdet ma-
les facaderne med en velegnet diffusi-
onsében facademaling. Der kan anvendes
silikatmaling, cementbaseret maling og
lignende malingstyper beregnet til pudse-
de facader.

B Fgr maling skal pudsen vaere gennem-
haerdet. Tgrretid: minimum 1 dag pr. 1
mm lagtykkelse.

Farvevalg

B Ved maling af pudssystemet anbefales en
lysreflektionsveerdi hgjere (lysere) end 40.
Ved anvendelse af mgrkere farver kan der
vaere risiko for kraftig opvarmning af faca-
den, og deraf risiko for revnedannelse.

Alternative pudsleverandgrer

M Det er muligt at pudse Powerpanel pla-
derne med et pudssystem (bade armeret
grundpuds og afsluttende puds) fra en
anden leverander.

M Leverandgren skal godkende pudssyste-
met til brug pa Powerpanel pladerne.
Inden der pudses med pudssystemer fra
andre leverandgrer skal alle samlinger
i Powerpanel pladerne armeres med
fermacell Powerpanel armeringsband

og —klaeber.

figur 5:

Overlapning af armeringsnettet med ca. 10 cm.  Filtsning af pudsoverfladen med pudsebraedt. Diagonalarmeringer ved vindues- og

dgrabniger med strimler (300 x 500 mm
fermacell Armeringsnet).
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7.1.6 Vindsparreplade med

fermacell Powerpanel H20

fermacell Powerpanel Hy0 er velegnet som
vindspaerreplade i ventilerede konstruk-
tioner. fermacell Powerpanel H,0 plader
er helt uorganiske og kan tale vejrliget i
byggeperioden. (Anvendelssklasse 3 iht
EN1995-1-1) Der skal altid sikres mod vand-
og fugtindtraengning til den bagvedliggende
konstruktion.

Befzestigelse af vindspzerreplade:

Pladen kan monteres med fermacell
Powerpanel skruer 3,9 x 35 mm med en
afstand < 200 mm. Alternativt kan pladerne
monteres med rustfri klammer eller
egnede sgm, med en afstand < 150 mm.

Anvendelse:

Vandrette pladestgd kleebes med fermacell
Klaebefuge, vaegfeltets starrelse og udform-
ning m& da max. vaere 6 x 6 m. Alternativt
udfgres alle pladesamlinger over underlag.
Ikke klaebede pladesamlinger og befaestigel-
sepunkter beskyttes mod vejrliget, indtil den

lukkede ventilerede klimaskaerm er monteret.

Anvendelse ved kortvarig midlertidig
eksponering for vejrliget:

Alle pladestgd klaebes med fermacell
Klaebefuge, veegfeltets stgrrelse og ud-
formning ma da max. vaere 6 x 6 m. Ved alle
befeestigelsesmidler taetnes med fermacell
Armeringsklaeber for beskyttelse mod vand-
indtreengning.

Der skal altid sikres mod vand- og

fugtindtraengning til den bagved-

liggende konstruktion.

Det anbefales, at der udfgres en

dugpunktsberegning for

facadekonstruktionen.

7.1.7 fermacell Powerpanel H,0 som
underlag for murstensskaller
Som alternativ til puds kan facadevaegge
med fermacell Powerpanel H,0-plader
palimes murstensskaller.

Udferelse
fermacell Powerpanel H,0-plader fas
i formatet 3010 x 1200 mm og 2600 x
1200 mm. Pladerne monteres staende,
horisontale pladesamlinger tillades ikke.
Maksimalt 5 Powerpanel H,0-plader
limes til hinanden ved hjzelp af fermacell
Klaebefuge. Det giver en maksimalt tilladt
ubrudt flade af murstensskaller pa 6 x 3 m.
Herefter etableres der en dilatations-
fuge i facaden, hvor nzeste flade p& maks.
6 x 3 meter med murstensskaller begynder.
Dilatationsfuger i den bagvedliggende
baerende konstruktion skal fortsaettes ud i
facaden.
Som treeunderkonstruktion anvendes
massivtree, minimumsbredde af stolper
45 mm. Ved facader med murstensskaller
er den maksimale indbyrdes stolpeaf-
stand reduceret til 400 mm. Konstrukti-
onen skal veere dimensioneret for lodret
last, vindlast osv.
Pladen kan monteres med fermacell
Powerpanel skruer 3,9 x 35 mm med en
afstand < 200 mm. Alternativt kan plader-
ne monteres med rustfri klammer eller
sgm, med en afstand < 150 mm.
Murstensskallernes tykkelse skal vaere
<20 mm
Murstensskallerne pafgres, som produ-
centen foreskriver, efter Floating-But-
tering-metoden med en fleksibel flise-
klaeber (tykkelse 3-5 mm], og fugerne
fyldes med en velegnet fuge fra samme
producent.

Ved tungere bekladninger, skal
pladens og vaeggens stabillitet og

baereevne eftervises.




7.1.8 fermacell Powerpanel H,0 som
udendgrs loft
Lofter uden synlige pladefuger og med

spartlet overflade.

7.1.8.1 Montage af H,0 som loftplade

B Ved anvendelse af Powerpanel H,0-plader
som loftsbekleedning skal der altid vaere
mindst 2 parallelle pladekanter, som lig-
ger op mod underkonstruktionen. Afstand
mellem underkonstruktionen og skrueaf-
standen fremgar af skemaet her i afsnittet.

B Tilskeeringer skal udfgres med retkantet
og lige snit.

B Pladekanterne limes med
fermacell Klaebefuge.

B Klaebefugen saettes midt pa den stovfrie
pladekant (ikke p& underkonstruktionen!)

B Nar pladerne presses sammen, skal
kleebefugen udfylde fugen helt (kleeberen
treenger frem i fugen).

B Maksimal fugebredde < 1 mm

B Fugeforskydning > 400 mm med
etlags beklaedning, > 200 mm med tolags
bekleedning i andet pladelag.

M Placering af dilatationsfuger med
afstand < 6,00 m.

7.1.8.2 Overfladebehandling med

spartelmasse/maling

B Samlingerne og skrue/klammehullerne
spartles med en velegnet spartelmasse
(f.eks. fermacell Powerpanel cement
finish eller Powerpanel finspartel]. Ved
hgje krav til overfladens jeevnhed (Q3 eller
Q4): Ekstra spartling af hele veegfladen
med en af fermacell Powerpanel spartel-
masserne.

B Spartelmassen slibes til den gnskede
finish opnas.

M Hele fladen primes med microdispers.

B Evt opseetning af glasfilt.

B Afsluttende maling.

7.1.8.3 Overfladebehandling med puds

B Behandling af overfladen med puds skal
ske pd samme made som ved brug af
pladerne til facader. - Se afsnit 7.1.5
Feltstgrrelser ma maks. veere 6 x 6 m.
herover skal der udfgres dilatationsfuger.

7.1.8.4 Udfdrelse af loft med synlige

pladesamlinger

M Hvis der ikke er krav om en overflade
uden synlige pladesamlinger, kan Power-
panel H,0 pladerne ogsd monteres
uden klaebefuge.

® Abne pladesamlinger (bredde < 10 mm)
med egnet underlag eller pladesamlinger
med teette stgdsamlinger.

B Med synlige skruer anbefales det at for-
bore hullerne i pladerne. Der kan anven-
des skruer med trompet-, linse- eller
fladt forsaenket hoved efter eget valg
(husk at de skal vaere korrosionsbeskyt-
tede).

7.1.8.5 Overfladebehandling med maling

M Pladerne kan males direkte med maling
egnet til cement-/betonoverflade.

B | varianten med abne pladefuger anbe-
fales det af optiske drsager bade at male
den synlige overflade og kanterne pa
pladerne.
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7.1.8.6 Underkonstruktion til udendgrs lofter

Materiale

Barende treregler / forskalling

Massivt tree (ndletrae)

Baerende C-profil

Stal: Korrosionsbeskyttelse iht. anvendelsen

Mal

Nominel tykkelse:

> 20 mm; tveersnitsareal > 1800 mm?

f.eks. 20 x 95 eller 38/56

20,6 mm

Nominel tykkelse

Bemaerk: Indbyrdes afstand £ 400 mm.

7.1.8.7 Skruer / klammer / sgm til udendgrs lofter

Type Skruer Klammer Sgm
Materiale Underkonstruktion i trae Korrosionsbeskyttelse A4 Korrosionsbeskyttelse 12 my
Stalunderkonstruktion
Mal Nominel diameter: Nominel diameter: Nominel diameter:
3,5mm <d<4,5mm 1,5mms<dg<1,9mm 20mm<d<3,0mm
Forankringslaengde: Forankringslaengde: Forankringslaengde:
> 20 mm 2 25 mm 222mm, >8d
Rygbredde:
b >10 mm
Afstande Afstande: Afstande:

< 200 mm skrueafstand

Pladekanter:
215 mm

< 150 mm klamme/sgm afstand

Pladekanter:
215 mm

Anbefalinger

fermacell Powerpanel Skrue
etlags: 3,9 x 35 mm
tolags: 3,9 x 50 mm
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7.1.9 Detaljetegninger af ydervaegs- og facadelgsninger

Detalje 1:
Sokkeldetalje

Generelt om
Fermacell GmbH

Ca. kravtilydervaegge u-veerdi.

oversigt

BR 10: 0,15 W/m2 =245 mm stenuld lambda 37.
BR 15:0,11 W/m2 =340 mm stenuld lambda 37.
BR 20: 0,09 W/m2 =440 mm stenuld lambda 37.

Konstruktions-

fermacell Konstruktionsopbygning 318 mm (BR10).

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm Ventileret hulrum (afstandsliste).

Generelt om
Projektering

12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper). Qe
Reglar c¢/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld. 5
Dampseerre. E %
45 x 45 P&foring, mellemrum udfyldt med stenuld. b EO

fermacell Fibergips.

Overflade-
behandling
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Detalje 2:
Sokkeldetalje ved der

Ca. kravtil ydervaegge u-veerdi.

BR 10:0,15W/m2 =245 mm stenuld lambda 37.
BR 15:0,11 W/m2 =340 mm stenuld lambda 37.
BR 20: 0,09 W/m2 =440 mm stenuld lambda 37.

fermacell Konstruktionsopbygning 318 mm (BR10).

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm ventileret hulrum (afstandsliste).

12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper).

Stolper ¢/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld.
Dampspeerre.

45 x 45 Paforing, mellemrum udfyldt med stenuld.

fermacell Fibergips.

m fermacell Sokkelprofil HD
(drypkantprofil/kantbeskyttelsesprofil)

H Fl Elastisk fuge
fermacell og sdlbaenk (A ~<<— Fodliste

Fugtspeerre

Tmin.afstand8mm L= ‘E/ ® 2

7

Beton salbaenk IJ

Elastisk fuge m———-

<

Sokkelpuds B—r——>

IRadonspaerre
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Detalje 4:
Udadgadende facadehjgrne

Ca. kravtil ydervaegge u-veerdi.

BR 10:0,15W/m2 =245 mm stenuld lambda 37.
BR 15:0,11 W/m2 =340 mm stenuld lambda 37.
BR 20: 0,09 W/m2 =440 mm stenuld lambda 37.

fermacell Konstruktionsopbygning 318 mm (BR10).

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm Ventileret hulrum (afstandsliste).
12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper).

Stolper ¢/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld.

Dampspeerre.
fermacell Fipergips.

Hjorne tilslutning jfr. fermacell

‘ T montage vejledning.

Dampspeerre

25 %

45 200 25

|«<———m Systempuds

fermacell
Powerpanel H,0

B Pladestgd pa konstruktionen inkl.
‘ teetning af fugen med

- fermacell Armeringsband

- fermacell Armeringsklaeber

Pladestgd inkl.

fugetaetning hen over hjgrne med

- fermacell Armeringsband

- fermacell Armeringsklaeber

- fermacell Powerpanel hjgrneprofil



Detalje 5:
Vinduesdetalje, lodret snit

Ca. kravtil ydervaegge u-veerdi.

BR 10:0,15W/m2 =245 mm stenuld lambda 37.
BR 15:0,11 W/m2 =340 mm stenuld lambda 37.
BR 20: 0,09 W/m2 =440 mm stenuld lambda 37.

fermacell Konstruktionsopbygning 318 mm (BR10).

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm Ventileret hulrum (afstandsliste).

12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper).

Stolper ¢/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld.
Dampspeerre.

45 x 45 Paforing, mellemrum udfyldt med stenuld.

fermacell Fibergips.

v 318 "
A 7
0013,25 33, 200 L 45
A AA 7

W_. Dampspaerre

Systempuds

fermacell
Powerpanel H,0

Snefangsrer

fermacell Sokkelprofil
[sokkelprofil/kantbeskyttelsesprofil)

E < ®©
* 8 graders heeldning ‘r
metalindaekning

3 Elastisk fuge
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Detalje 6:
Vinduesdetalje, vandret snit

Ca. kravtil ydervaegge u-veerdi.

BR 10:0,15W/m2 =245 mm stenuld lambda 37.
BR 15:0,11 W/m2 =340 mm stenuld lambda 37.
BR 20: 0,09 W/m2 =440 mm stenuld lambda 37.

fermacell Konstruktionsopbygning 318 mm (BR10).

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm Ventileret hulrum (afstandsliste).
12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper).

Stolper ¢/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld.

Dampspeerre.
45 x 45 Paforing, mellemrum udfyldt med stenuld.
fermacell Fibergips.

Dampspeerre

L 45 p3,

245

200
318

~ T
-

25 13,

Elastisk fuge

Salbaenk med opkant tilbagetrukket

B
gt Y
Pladestgd inkl. fermacell

fugeteetning hen over hjgrne med Powerpanel H,0
- fermacell Armeringsband

- fermacell Armeringsklaeber

- fermacell Powerpanel hjgrneprofil

Systempuds



Detalje 7:
Vinduesdetalje, bundstykke

Ca. kravtilydervaegge u-veerdi.

BR 10:0,15W/m2 =245 mm stenuld lambda 37.
BR 15:0,11 W/m2 =340 mm stenuld lambda 37.
BR 20: 0,09 W/m2 =440 mm stenuld lambda 37.

fermacell Konstruktionsopbygning 318 mm (BR10).

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm Ventileret hulrum (afstandsliste).

12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper).

Reglar c/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld.
Dampspeerre.

45 x 45 Paforing, mellemrum udfyldt med stenuld.

fermacell Fibergips.

Sélbeenk med opkant. 8 graders
haeldning murpap som underlag

Opbuk min. 15 mm
fermacell og salbeenk

min. afstand 8 mm B———>>

/ Elastisk fuge

30

fermacell sokkeprofil
[drypkantprofil/kantbeskyttelsesprofil)

Snefangsrgr
Systempuds

fermacell
Powerpanel H,0

933,25 33, 200 , 45 33,
A4 1 A
" 318 %
4] (l

Elastisk fuge

Dampspeerre
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Detalje 10:
Tagdetalje fladt tag

fermacell Konstruktionsopbygning 282 mm.

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm Ventileret hulrum (afstandsliste).
12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper).

Stolper ¢/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.
Tagpap.

282

200

200

NN

Zinkhat m—o =,

150

Snefangsrgr =

Systempuds B>

fermacell
Powerpanel H,0

T

Temmer understgtter
30 12,5 mm fermacell Powerpanel H,0

<<—8 Tagpap min. 150 mm opkant

=
S
O
=
3
2w
Q
S E

Q

L

Overflade- Fibergips Generelt om Konstruktions-
behandling Montagevejl. Projektering oversigt

Gulve
Montageveijl.

Powerpanel

=
=
o
>
o
o
[t}
-
c
o
=

Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation



=
SIS
)
=
3
2
jo)
3 E

[0

[

Fibergips Generelt om Konstruktions-
Montagevejl. Projektering oversigt

Overflade-
behandling

Gulve
Montagevejl.

-
2T
5>
So
2o
(]
Sc
)

oz

Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation

Detalje 11:
Uventileret vaegopbygning

Ca. krav til ydervaegge u-vaerdi.

BR 10: 0,15 W/m2 =245 mm stenuld lambda 37.
BR 15:0,11 W/m2 =340 mm stenuld lambda 37.
BR 20: 0,09 W/m2 =440 mm stenuld lambda 37.

fermacell uventileret Konstruktionsopbygning 318 mm (BR10).

3-5mm Slutpuds.

fermacell Armeringsnet.

5mm fermacell grundpuds.

12,5 mm fermacell Powerpanel H,0.

25 mm ventileret hulrum (afstandsliste).

12,5 mm fermacell Fibergips (vindstopper).

Stolper ¢/c 600 mm 45 x 195 mm mellemrum udfyldt med stenuld.
Dampspeerre.

45 x 45 Paforing, mellemrum udfyldt med stenuld.

fermacell Fibergips.

X of

=

©

1

A

P

o
&
& Q

S

S

R

‘“§ s e s R AT e AT AR AT Aot AR AT SR AT o2 AT IR AT Ao AT A A AR AT 0B AT AT e AT AR AT e AT R AT Gt Al
S

Systempuds

fermacell
Powerpanel HD

Pladestgd pa konstruktionen inkl.
teetning af fugen med

- fermacell Armeringsband

- fermacell Armeringsklaeber

Dampspeerre
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T fermacell Powerpanel HD
l fermacell Sokkeprofil

Sokkelprofil lasning Powerpanel HD.
T Skrue i korrotionsklasse C4

Detalje 12:




Information

Varde Radhus, Varde, Danmark

Bygherre Varde Kommune

Arkitekt Regnbuen A/S og Kontur A/S
Entreprengr STB Byg

Ingenigr cowl




7.2 Vadrum med fermacell Powerpanel H20
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7.2.1 Powerpanel H20 til vadrum 7.2.2 Krav i byggefasen

Generelt om
Fermacell GmbH

M Powerpanel H,0 er en cementbundet B Powerpanel H,0 pladerne er lige som

letbetonplade med sandwichstruktur og
armering pa begge sider under deekla-
gene i form af alkaliresistent glasfiber-
vaev (5 mm x 5 mm). Powerpanel H,0

er ubreendbar og opfylder kravene til
materialeklasse Al.

Powerpanel H,0 saetter ny standard for
lette skillevaegge til vddrum med stor
vandbelastning.

Den har en lang raekke fordele hvad enten

man star for at skulle indrette et badevee- fugtige, ma ferst monteres indendgrs, gé
=)
relse med brusebad i enfamiliehuse [lav nar de igen er helt tgrre. Plademateria- g2
g8
belastningsklasse), etageboliger (normal lerne skal opbevares liggende pa et plant i zg

belastningsklasse), omklaedningsrum el-
ler i lokaler med staerk kemisk belastning
(hgj belastningsklasse). MK-godkendel-
sen MK 7.31/1697 dokumenterer pladens
anvendelse og egnethed som vadrums-
vaeg i vadrum.

Se igvrigt geeldende SBi Vadrumsan-
visning for andre forhold, der ggr sig
geeldende i forbindelse med projektering
af vadrum, herunder definition af vadzone
og belastningsklasser

Pladeegenskaber

alle andre materialer der anvendes pa
byggepladsen, udsat for udvidelses- og
svindprocesser som falge af pavirkninger
fra temperatur og fugt. For at kunne sikre
ordentlig montage pa vaegge og lofter
kraeves det, at fglgende overholdes:
Powerpanel H,0 pladerne og de supple-
rende produkter skal beskyttes mod fugt,
isaer regn.

Byggematerialer der kortvarigt er blevet

underlag.

Beskadigede materialer mé ikke anven-
des i byggeriet. Powerpanel H,0-pladerne
og de supplerende produkter monteres
indendgrs i byggeriet ved en relativ luft-
fugtighed pa mindre end 80 %. Af hensyn
til kleebefugen skal Powerpanel H,0
pladerne monteres ved en relativ luftfug-
tighed p& mindre end 80 % og en rum- og
materialetemperatur pd mindst +5°C.
Kleebemidlet bgr have en temperatur pa
stgrre end +10°C.

Byggematerialerne skal have tilpasset sig
til indeklimaet i omgivelserne, og det ma
heller ikke sendre sig vaesentligt i de
naeste 12 timer efter at pladerne er klaebet

ne. Det geelder iseer for kolde rum med
darlig ventilation. Man bgr undga hurtig,
choklignende opvarmning.

7.2.1
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oversigt
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7.2.4 Underkonstruktion

7.2.3 Forarbejdning

B Powerpanel Hy0-pladerne skaeres til med
7.2.4.1 Underkonstruktion i stal

B C-profilerne skal fgres lodret ind i U-pro-

en almindelig handholdt rundsav med fg-

Generelt om
Fermacell GmbH

ringsskinne, fortrinsvis en dyksav. For at
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fa ngjagtige afskeeringer og skarpe kanter
anbefaler vi at der bruges en savklinge
med teender af hdrdmetal af samme type
som man normalt vil bruge til traearbejde.

M Til rundsave bgr der sgrges for udsug-

ning. Stevmangden reduceres hvis der
bruges savklinger med et mindre antal
teender, og hvis maskinen har mulighed
for at kere med lavere omdrejninger pa
klingen. Rundinger og tilpasninger skae-
res til med en stiksav eller med et kopbor.

Stalprofilerne ma ikke fastggres

eller forbindes mekanisk indbyrdes,
men fastholdes af H,0 pladerne.

Dyksav med fgrerskinne og sug.

filerne, der er fastgjort i loft og gulv. Fgrst
stilles C-profilerne i omtrent den gnskede
centerafstand; nar den fgrste vaegside se-
nere beklaedes, rettes de ind sa de passer
helt ngjagtigt. Centerafstanden ma mak-
simalt veere 300 mm i vddrum og 600 mm
i andre rum, og ved vadrumsvaegge skal
profilerne veere mindst 70 mm. | leengden
skal C-profilerne skaeres til med lidt luft,
sa der er plads til konstruktionsmeaessige
tolerancer.

C-profilerne bgr gribe mindst 15 mm ind i
loftprofilen og stgde i bund i gulvprofilen.
Ved fugtbelastninger stgrre end vadrum i
boliger veer da opmaerksom pa, at der bgr
anvendes stalprofiler der har tilstraekke-
lig korrosionsbeskyttelse til dette formal,
fx iht. EN 13964.

7.2.4.2 Underkonstruktioni trae
M Der monteres en rem i top og bund af

vaeggen. | vddrum opsaettes der stolper

pa minimum 45 x 70 mm, centerafstand

maksimalt 300 mm. | andre rum kan der
opsaettes mindre stolper, centerafstand

op til 600 mm. Stolper fikseres vha. stik-
skruer/stiksgm eller vinkelbeslag




7.2.5 Befxstigelse

7.2.5.1 Klammer

B P3 tree kan Powerpanel H,0 feestnes med
klammer, afstand mellem klammerne
m& maksimalt vaere 200 mm.
Korrosionsklasse A4 rustfri

B Klammedimension ved 1 lag.
Laengde > 35 mm.
Diameter > 1,5 mm
Skinnebredde > 10 mm

7.2.5.2 Sgm

B P3 tree kan Powerpanel H,0 feestnes med
riflede eller ringsgm, afstand mellem
sgmmene ma maksimalt veere 200 mm.
Korrosionsbeskyttelse galvaniseringslag-
tykkelse min. 12 my.

B Sgmdimension ved 1 lag.
Laengde » 30 mm.
Diameter > 2 mm

7.2.5.3 fermacell Powerpanel skruer

B P3 tree og stal kan H,0 pladerne feestnes
med Powerpanel skruer, afstand mellem
skruerne m& maksimalt vaere 250 mm.

fermacell Powerpanel skruer har

felgende fordele

B Korrosionsbeskyttelse.
Skruerne er korrosionsbeskyttede til
korrosionsklasse C4, og er dermed vel-
egnede til private badevee-relser, offent-
lige bruserum, wellnes/ spa omrader,
svgmmehaller, storkgkkener og kemisk
belastede industrilokaler
iht. EN I1SO 12944-2.
Korrosionsbeskyttelsen er eftervist ved
bla. saltspraytest iht. EN SO 12944-6.

M Letiskruning.
Den optimerede gevindgeometri giver
hurtig iskruning uden stgrre kraftanstre-
gelse, og garanterer ordentlig vedhaeft-
ning pa underlaget i b&de tree og stal-
profiler. Skruens hovedgeometri sgrger
for en god undersaenkning af skruen i
Powerpanel H,0 pladen.

B Powerpanel skruer faes 0gsad med bore-
spids, som er velegnet til stalprofiler p&
maksimalt 2 mm.

Powerpanel H70 plader skydes eller skrues fast afhaengig af underkonstruktionen.

N
~
(=]
!

7.2.5
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7.2.5.4 Afstande og forbrug af Powerpanel skruer - Vaegge

Plade tykkelse/opbygning Underkonstruktion Skrue

Stal - 1 -lags

Afstand (mm)

Forbrug (stk./m2)

12,5 mm CW-stalprofil 3,9x35mm 250 20

2-lags (2. lag skruet i underkonstruktionen)

1-lags: 12,5 mm CW-stalprofil 3,9x35mm 400 12

2-lags: 12,5 mm CW-stalprofil 3,9x50 mm 250 20

1-lags: 12,5 mm UA-Forstaerkningsprofil [ 3,9x 40 mm BS | 400 12
(2 mm)

2-lags: 12,5 mm UA-Forstaerkningsprofil | 3,9 x 40 mm BS | 250 20
(2 mm)

Tree - 1-lags

12,5 mm > 45x70 mm 3,9 x35mm 250 20

Tree - 2-lags (2. lag skruet i underkonstruktionen)

1-lags: 12,5 mm > 45x 70 mm 3,9 x35mm 400 12

2-lags: 12,5 mm > 45x 70 mm 3,9 x50 mm 250 20




7.2.6 Pladesamlinger med klabefuge

B Nar powerpanel H,0 pladerne monteres
indendgrs, limes de med klaebefuge bade
i de vandrette og de lodrette samlinger.

M De vandrette samlinger udfgres 200 mm
forskudt i forhold til hinanden uden under-
stgtning bag fugen. De lodrette samlinger
hviler altid pa underkonstruktionen.

B For at f& perfekte fugeforbindelser
skal Powerpanel H,0 pladerne kleebes
sammen med fermacell Klebefuge. Den
fasien 310 ml patron eller en 580 ml.
foliepose.

B De fermacell Powerpanel H,O-plader der
skeaeres til under montagen, skal veere sa-
vet absolut lige af og have skarpe kanter,
saledes at kleebefugen kan fa ordenligt fat
i pladekanten.

Fugen mé ikke vaere bredere end 1

mm. For at undga problemer med

for lidt kleeber i fugerne, og derved
at fugerne revner, mé pladerne ikke
presses sd teet, at de rgrer ved

hinanden.

!
Pafer fermacell Fugeklaeber midt pa pladens kant

Nar kleebefugen péferes, skal man iseer
vaere opmaerksom pa at pladekanterne er
fri for stgv og at klaebestregen kommes
p& midten af pladens kant, ikke p& under-
konstruktionen.

Nar de to pladekanter presses sammen,
er det vigtigt at kleebemidlet fylder fugen

helt ud (kleebefugen er synlig i samlingen).

Pladerne ma have en afstand pa maks. 1
mm, og samlingen skal veere udfyldt med
kleebefuge. Der bruges 20 ml. fermacell
Klaebefuge pr. meter pladefuge
Kleebemidlet er haerdet efter ca. 12 - 36
timer, afhaengigt af rumtemperaturen og
luftfugtigheden.

Derefter skrabes det overskydende
kleebemiddel af. Det kan ggres med et
stemmejern, en spartel eller fermacell
Limskraber.

Naeste dag fjernes overskydende klaebefuge

7.2.6
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7.2.7

7.2.7 Buede va=gge med Powerpanel H20

M Ved etablering af buede vaegkonstruktio-
ner med fermacell Powerpanel H,0-
plader er der mulighed for at anvende
forskellige montagemetoder, afhaengigt af
bgjningsradiussen.

Radius > 4000 mm

B Bgjning med underkonstruktionsafstand
< 300 mm. Her anvendes der H,0 pladeri
store formater med en leengde pd > 2 600
mm, som monteres liggende, pa tveers af
underkonstruktionen.

Radius > 1500 mm til £ 4000 mm

B Bgjning med underkonstruktionsafstand
<250 mm

B Her anvendes der ligeledes H,0 plader i
store formater med en leengde pd > 2 600
mm, som monteres liggende, p3 tveers af
underkonstruktionen.

B fermacell Powerpanel H,O-pladerne skal
forbgjes over en form.

B Mindre revner vil opstd i pladens overfla-
de. Ved denne forbgjning ma glasfibervee-
vet ikke revne eller slippe pladekernen.

M Ved disse to montagemetoder skal de
store plader skeeres igennem pa langs
(bredde 600 mm), og ved ét pladelag
monteres de med ca. 3-5 mm afstand

mellem pladerne.

Afstanden mellem pladekanterne udfyl-
des efterfglgende med en egnet 2-kom-
ponent klaeber.

Pa de plane vaegge i rummet kan fugerne
kleebes i samlingerne med fermacell
Klebefuge, eller fermacell Klaebefuge
greenline.

Ved buede vaegge med to lag bliver det
inderste lag samlet med teet stgdte sam-
linger. Det synlige yderste lag monteres
med 3-5 mm afstand mellem pladekanter
og efterfglgende udfyldes denne med en
egnet 2-komponent klzeber.

Radius 2 250 mm til £ 1500 mm

Bgjning ved indsnit i pladen. Ved montage
af buede vaegkonstruktioner med en lille
Bgjningsradius (250 mm til 1500 mm)
laves der en raekke indsnit pd den ene
side af Powerpanel H,0 pladerne, som
derefter fastggres til underkonstruk-
tionen.

N&r krumningen buer indad, anbringes
indsnitene i forsiden af pladen (den syn-
lige side), og ndr krumningen buer udad,
anbringes indsnitene indad mod skelettet.
P& den méde lukkes indsnittene altid ved
montering af pladen. - se illustration pa
sidste side i dette afsnit




Ved montage af buede vaegge monteres un- Eksempel pa en 90° bgjning
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derkonstruktionen med flg. stolpeafstande: B Med en bgjningsradius pa op til 500 mm

B Bgjningsradius r > 500 mm stolpeaf-
stand UK < 400 mm

M Bgjningsradius r > 250 mm stolpeafstand
UK <300 mm

H Ved tilslutning mod gulv og loft anbe-
fales det at anvende specielle, fleksible
UW-top- og bundskinner, eller der laves
en raekke indsnit med pladesaks i top- og
bundskinnerne, s& den krumme form kan
opnas.

W Vaggens forlgb markeres pa loftet og
gulvet med en skabelon, far monteringen
af top- og bundskinner pabegyndes.

M For at lave en kvartcirkel (90° bgjning)
skal der laves mindst 10 ensartet fordelte
lodrette snit i plader og skinner.

B Afstanden mellem snittene retter sig efter
bgjningens radius (se skemaet).

I Nar der stilles hgje krav til rundingen, er
det ngdvendigt med en finere opdeling.
Med en bgjningsradius pd > 500 mm ma af-
standen mellem de lodrette snit ikke veere
over 100 mm. Den mere jeevne runding
giver mindre arbejde med udspartlingen.

M Det anbefales at lave indsnittet med en
dyksav tilkoblet en stgvsuger. Savklingens
snitbredde skal veere ca. 3 mm.

B Snitdybden skal veere ca. 8 mm. Vaevet
pa det bageste deeklag ma ikke saves
igennem.

B Pladerne skal monteres, sa de ligger helt
ind mod underlaget, som de er fastgjort til.

B Der bgr veere et mindst 200 mm bredt
omréde af pladen p& begge sider af den
buede del, hvor der ikke er nogen indsnit.
Dette plane omrade skal fastggres til
mindst to profiler. Omradet med indsnit
bgr altid fremstilles af en hel plade. Det
er kun tilladt at have gennemgéende
vandrette fuger pa den buede vaegdel.

anvendes der primeert plader i storformat
med samme hgjde som rummet. Med

en bgjningsradius pa > 500 mm leeg-

ges pladerne med indsnit i tveerformat.
Pladernes minimumslaengde fremgar af
skemaet.

Overfladebehandling
I For at pladerne med indsnit igen far den

oprindelige styrke, skal de paklaebes en
overfladearmering efter montering. Som
armering kan der bruges fermacell
Powerpanel armeringsnet. Armerings-
nettet leegges over bade omradet med
indsnit og minimum 100 mm ind over de
neeste plader pa det det plane omrade
ved siden af buen.

Armeringsnettet pakleebes ved at pafgre
fermacell Powerpanel finspartel eller fli-
seklaeber pé pladerne, nettet ileegges, og
yderligere et tyndt lag fermacell Power-
panel finspartel eller flisekleeber pafgres,
séledes at nettet er deekket.

Nar fermacell Powerpanel finspartel
eller flisekleeberen er hzerdet op, er veeg-
gen klar til faerdig spartling og tapetse-
ring, opsaetning af fliser etc.

Vi anbefaler at sgge radgivning hos vores
tekniske kundeservice, fgr der etableres
buede vaegkonstruktioner.
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Bgjningsradius | Omrade med indsnit | Antal indsnit Afstand Stolpeafstand | Min. pladelaengde
mellem

250 390 10 44 <300 790

350 490 10 54 <300 890

500 790 10 87 <300 1190

750 1180 10 13w 131 100" | <400 1580

1000 1570 10 170 175 100 | <400 1970

1250 1960 10 2q:t 218 100" | <400 2360

1500 2360 10 240 265 100 | <400 2760

(1) Tallene geelder, nar der stilles hgjere krav til en mere ensartet runding

Eksempler pa buede vaegge med Powerpanel H,0

Eksempel pa en konveks buet vaeg
med en bgjningsradius r =500 mm
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7.2.8 Indendors lofter med Powerpanel H20

7.2.8.1 Underkonstruktion - Lofter
B P3 lofter skal der veelges afstande i un-
derkonstruktionen svarende til tabellen.

Andre underkonstruktioner skal dimensi-
oneres, sd udbgjningen ikke bliver stgrre

end 1/500 af spaendvidden.
M Ved lofter er forskallingsafstenden mak-

simalt 450 mm, og pladen fastggres med

skruer i en afstand af < 200 mm eller pa
tree med klammer eller sgm i en afstand
af <150 mm.

Underkonstruktionsafstand

Tilladelig spaendvidde

imm i mm wved en vaegt af
loft pladerne op til

15 30
kg/m2 kg/m2

50
kg/m2

Bareprofiler M2 CD 60 x 27 x 06 | 1000 | 1000 | 750

Barelaegte 45 x 45 1150 | 1050 | 950
56 x 38 850 800 700
95x 22 600 500 450

(11 Er der brandkrav til loftet, kontroller da om spaendvidden for
brandgodkendelsen er mindre end den, der vises her i skemaet.
12 Gaengse stélprofiler iht. DIN 18182 eller DIN EN 14195.

7.2.8.2 Afstande og forbrug af Powerpanel skruer - Loft

Plade tykkelse/opbygning Underkonstruktion

Stal - 1 -lags

| Skrue

| Afstand (mm)

Forbrug (stk./mz2)

12,5 mm |Loftprofil[0,6 mm) |3,9x35 mm |200 |19
Stal - 2-lags (2. lag skruet i underkonstruktionen)

1-lags: 12,5 mm Loftprofil (0,6 mm) 3,9 x35mm 300 14
2-lags: 12,5 mm Loftprofil (0,6 mm) 3,9 x50 mm 200 19
Tree - 1-lags

12,5 mm 250x25mm 3,9x35mm 200 19
Trae - 2-lags (2. lag skruet i underkonstruktionen)

1-lags: 12,5 mm 250x25mm 3,9x35mm 300 14
2-lags: 12,5 mm 250x25mm 3,9 x50 mm 200 19
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7.2.9 Bevagelsesfuger

M | fermacell Powerpanel Hy0-konstruk- Underkonstruktion i stal
tioner kraeves der principielt beveegel- M Ud over Powerpanel Hy0-beklaednin-
sesfuger pa de steder, hvor der ogsd er gens-, udvidelses- og svindbeveegelser
bevaegelsesfuger i bygningen. De skal som falge af eendringer i luftfugtigheden
kunne optage samme bevagelsesmulig- skal der her desuden tages hgjde for
heder som bygningens bevaegelsesfuger. metalkonstruktionernes temperaturaf-

B Ver opmaerksom pé at der skal veere en haengige leengdeudvidelse. Derfor skal
adskillelse b&de i Powerpanel H,0-be- der pd disse konstruktioner anbringes
kleedningen og i underkonstruktionen. beveaegelsesfuger for minimum hver 10

meter. Hvordan vaegge monteret med et

Underkonstruktion i trae eller to lags beklaedning skal konstrueres

Adskillelse i bekleedningen: og udformes, fremgar af illustrationerne.

M | forbindelse med de naturlige udsving i Veer i den forbindelse opmeerksom pa, at
temperatur og luftfugtighed i bygninger der principielt skal sikres en konsekvent
vil der opstd spaendinger i materialerne, adskillelse mellem de to veegskiver bade
hvor underkonstruktioner af tree mgder i Powerpanel H,0-beklaedningen og i
Powerpanel Hy0-pladerne. Derfor skal underkonstruktionen.
der anbringes en adskillelse i beklaed- M Det skal sikres, at de kraevede egenska-
ningen for minimum hver 10 meter (dben ber mht. lydisolering og brandbeskyttelse
pladesamling, ma ikke spartles ud eller opfyldes.

klaebes sammen).

20 %2% >20 <T20 A=bevaegelsesmal
A A imm

1 X o1 ¥ ]
LI T T = } — — J
I i T il o
‘ 1 I G O O
| - e o=l - {
JA b L | T | |
[ A T 1 e ] | B LT 1 L |
fermacell Powerpanel Hy0 monteret vaeg med etlagsbekleedning. fermacell loftskonstruktion
Bevaegelsesfuge med pladestrimler Bevaegelsesfuge med etlags-bekleedning, pladestrimler paklaebet pa

den ene side og skruet fast

<20 >20 52% >20 <20 A=bevaegelsesmal
‘ A A A imm |

[ T 1 [ T |
L I [ T T L1 ]
L T T v T

| | |

| |

A AT T LA J

[ J [ T 1 B ]

| I I 1 A |

'fermacell Powerpanel H20 vaeg med tolagsbekleed- ‘ fermacell Powerpanel Hy0 veeg,
ning, bevaegelsesfuge med pladestrimler bevaegelsesfuge med ekstra profil



7.2.10 Overfladebehandling

B Den hyppigste overfladebehandling pa
Powerpanel Hy0 vil vaere, at der szettes
fliser op. | omréder med brusekabiner og
omrader, der konstant er vade, skal man
ferst pafere et MK godkendt vadrumssy-
stem direkte pd pladen.

B | omrader hvor Powerpanel H,0 pladerne
ikke udsaettes direkte for vand men der
alligevel er brug for pladerne fx pé grund
af hgj luftfugtighed, og hvor der ikke skal
saettes fliser op pa dem (fugtig zone), skal
klebefugerne og forbindelsesmidlerne

Powerpanel Cement finish
B Cementbaseret finspartelmasse til inden-

ders og udendgrs brug. Ideelt til efter-
behandling af Powerpanel H,0 de steder
hvor der gnskes en malet overflade.
Powerpanel cementfinish er en cement-
baseret finspartel specielt udviklet til Pow-
erpanel H,0 pladerne. Produktet er ideelt
til spartling af skruehuller og fuger, men
er 0gsa saerdeles velegnet til at spartle og
oprette ujeevnheder pa vaegge af beton og
murveaerk. Er ligeledes velegnet til at rette
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Projektering

spartles (evt. fuldspartles) med Power- ujeevnheder fgr fliseopsaetning. _

panel finspartel eller Powerpanel cement- g?

finish, og slibes let over hele fladen. Udfgrelse q:': ;if’
B Generelt anbefales det at anvende en B fermacell Powerpanel cementfinish blan- T zg

grunding/specialgrunding til steerkt des med vand som beskrevet pa posen,

sugende underlag eller en haeftegrunder og har afhaengigt af konsistens, tempe-

med kvartstilseetning inden spartling eller ratur og lagtykkelse en forarbejdningstid 9 _g

tyndpudsning. (dbningstid) p& 30-60 minutter. % E
I Alternativt kan der direkte p& de ube- B Underlaget skal veere tgrt og stevfrit. 33

handlede Powerpanel plader pafgres Sugende underlag grundes med

fermacell Letmgrtel i et 3-4 mm tykt lag, Universalgrunder. Ved fuldspartling af

der efterfglgende filtses. Powerpanel H,0 i lagtykkelser stgrre end

2 mm kan vadrumsgrunderen undlades,

Gulve
Montageveijl.

ved mindre lagtykkelse skal der grundes
med Universalgrunder.

M Ved fuldspartling er det ikke ngdvendigt
at netarmere. Efter spartlingen slibes
spartelmassen til den gnskede finish

7.2.10
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Forbrug: Ca. 1,2 kg/m2pr. mm =
lagtykkelse '5

Lagertid: 6 maneder ved tgr og e

frostfri lagring

Forarbejdningstemperatur: | Minimum +5°C

Stgrrelser af sekke: 10 kg og 20 kg
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7.2.11

7.2.11 Ophang i Powerpanel H20

Lastkategorier

Iht. DIN 4103 (ikke-baerende indendars skil-
leveegge) skelnes der mellem to forskellige
lastkategorier i lastfastggrelse:

Let vaeghaengt last

B Let enkelt last, der virker lodret og
parallelt med veegfladen og har begraen-
set udhaeng, f.eks. billeder, dekorationer
eller saebeholdere, kan haenges op ved at
montere egnede, almindelige plasteks-
pansionsplugs til gips direkte i Powerpa-
nel Hy0 pladen. Sem og skruer er ikke
egnede til montage i pladen uden plugs.

Let og middeltung konsollast

M Lette og middeltunge konsollaster, f.eks.
reoler, kan monteres med hulrumsplugs |
metal. Anvisningerne fra plugsproducen-
terne vedrgrende huldiameteren i pladen
og hulrumsplugsens baereevne skal
folges.

B Den tilladte belastning fremgar af skema-
et nedenfor.

Enkeltophangning
midt imellem
lodrette under-
konstruktioner

1 ]
2

7
7
7
%
7
7
%
9
7
7
%
7
7
%
7
7
%
9
7
%

2

Ekspansionsboltproducentens brugsanvisning skal
falges. Underkonstruktionens understgtningsafstand
<600 mm

Den anfgrte tilladte last er baseret pd en
sikkerhedsfaktor pa 2.

De anfgrte lastveerdier kan laegges sam-
men, nar plugs-/monteringsafstandene
er > 500 mm.

Nar plugsafstanden er mindre, skal der
fratraekkes 50 % af den maks. tilladte last
til pr. plugs.

Summen af lasterne ma ikke vaere over
1,5 kN/m pé veaegge, og 0,4 kN/m pé
fritstdende forsatsvaegge og dobbeltskelet
skilleveegge.

Hgjere belastninger skal beregnes saer-
skilt. Alternativt kan fastggrelse af lette
og middeltunge konsollaster befaestes i
direkte i skelettet bagved pladen eller i
forsteerkninger i hulrummet i vaeggen.

Fastggrelse af last i loftbeklaedning
M Der kan uden problemer ophaenges last

i fermacell loftbekleedning og seenkede
lofter. Til dette formal er de specielle kip-
og flederbolte i metal velegnede.

De tilladte belastninger pr. fastggrel-
sesmiddel med lodret treekbelastning
fremgar af skemaet nedenfor. Den anfarte
tilladte last er baseret pa en sikkerheds-
faktor pa 2. Der skal tages hgjde for de
ekstra belastninger, ndr underkonstrukti-
onen dimensioneres.



7.2.11.1 Fastggrelse af last i Powerpanel H20 loftkontruktioner

Typer af ophaeng Tilladt last ved ophaeng

12,5 mm H,0
Fjederdybel 1 22 kg
AN
L[]
Kipdybel 22 kg

Kip- og fjederdybel producentens brugsanvisning skal fglges.

Underkonstruktionens forskallingsafstand < 450 mm.

7.2.11.2 Optagelse af let og middeltung konsollast pd Powerpanel vaegkonstruktioner

Typer af ophang Tilladt belastning af enkelt ophaeng i kg pa Powerpanel H,0

Bekladning ?

12,5 mm H,0

2x12,5 mm H20

Hulrumsplugs "

50 kg

60kg

1 Fglg altid plugsleverandgrens anvisninger

2 Underkonstruktionsafstand < 600 mm

7.2.11
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7.2.12 Powerpanel H20 vaegdetaljer

(5) (1)

(3) (8]

(2)

Tvaersnit

(1)

Hgjdesnit

T-samling

B N A |

Skematisk fremstilling

(1) fermacell Powerpanel Hy0 12,5 mm
[2) Kleebefuge

(3) CW-stélprofil

(4) UW-stalprofil

(5) Hulrumsisolering

(6) Teetningsstrimmel

[7) Elastisk fugemasse

(8) fermacell Powerpanel skruer

(9) Egnede metal- eller plastplugs

(3)

| T

Hjgrnedetalje
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Fermacell Scandinavia
TIf.: +45 39 69 89 07
Fax: +45 39 69 89 21

www.fermacell.dk

fermacell’

www.grafiskhorsens.dk

Ret til tekniske aendringer forbeholdes fermacell® er et registreret varemaerke i Xella international koncernen FC-024-00024/02.16



