LEGGEANVISNING

BETONG

AAS MZREBLOKK

Generelt:

Aas Mareblokk er en solid stettemur som
taler starre trykk enn de fleste murer.
Muren kan stables med hgyde inntil ca 2,0
meter. | frontvegg har muren en skraning
bakover pa 10 grader. Aas Mgreblokk er
ogsa egnet til sma og lave murer.
Systemet bestar av normal, halv, sving,
utvendig hjgrne, ende samt egen stein for
innfelling av lyskilde. Topplate 25 cm kan
med fordel brukes som avslutning. Fasade:
Gra/hvit singel

Grunnarbeid:

e Pase at underlaget er frostfritt, rett
0g kompakt.

e Komprimer med platevibrator.

e Ved mur inntil 1m brukes Aas
Fundamentplank i betong.

e Ved mur over 1m brukes Aas
Séleblokk som armeres og fylles
med betong.

e Pase at fundamentet er rett, ved
bruk av vater, rettholt og snor.

e Husk at fundamentet skal ligge
under bakkeniva- skal ikke kunne
ses ved ferdig resultat.

e Ved opptrapping av mur ma
fundamentet flyttes 1,6 cm
bakover.

FOR AAS PRODUKTER

e Ved nedtrapping av mur ma
fundamentet flyttes 1,6 cm
fremover.

e Ved mur i sving ma fundamentet
falge svingen. God planlegging er
viktig. Radien pa kurven blir
mindre og mindre jo lenger opp i
kurven en kommer. @verste rast i
muren bestemmer hvor skarp
kurven kan legges.

e Diameter ved full sving er 9 m.
Minste radius ved sving er 4,5 m.

Legglng
Pase at haken pa blokken gar bak
kanten pa fundamentet. Dette gir en
delvis lasing av muren.

2. Legg ut 4 blokker og juster de til en
totallengde pa 104 cm. (variasjon
pa lengde)

3. Kontroller blokkene vannrett med
vater.

4. Kontroller overlappen pa hver
tiende stein (overlapp = 13 cm).
Fordel evt. avvik mellom blokkene
som er lagt og fortsett videre.

5. Legg ut hele rastet far neste rast tar
til.

6. Bruk vater og rettvolt for a
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kontrollere at muren er rett.
Utvendig hjgrnestein tilpasses
fortlgpende for hver rast ved hjelp
av vinkelsliper med diamantskive.
Systemet har ikke ferdig innvendig
hjgrnelgsning. Normalstein
tilpasses fortlgpende med
vinkelsliper med diamantskive.
Ved innvendig hjgrnelgsning kan
en snarvei til vellykket resultat
veere & bruke Aas Portstolpe
element i hjernet. Muren bygges da
videre ut fra stolpen.

Ver ekstra ngyaktig med vatring
ved bruk av hjgrnelgsning.

Ved legging av mur i sving brukes
svingstein ved utvendig sving. Det

Meareblokk halvstein, normalstein og

Meareblokk utvendig hjerne

ma beregnes kapping av noen fa
steiner. Dette for & opprettholde
overlappen oppover i muren
grunnet murens helling.(10 grader)
Ved innvendig sving brukes
normalstein.(l bakkant av hver stein
dannes et lite mellomrom mellom
hver stein)

10. Fyll frostfri masse inntil muren

etter hvert 2. rast.

11. Bruk jordarmeringsnett som

forankring til terrenget ved mur
over 1m.

12. Muren kan med fordel avsluttes

med Aas topplate 25 cm.

Tilpasses fortlopende
for hver rast

Med forbehold om endringer og trykkfeil



