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Fysiske / kjemiske data: 
Sparkelmasse: 
Bindemiddel:  EVA-polymerdispersion 
Pigment/Fyllstoff: Ekspanderet perlite og Dolomit 
Partikell størrelse: Max: 0,2 mm 
Farge:  Lys grå 
Konsistens:  Pastøs 
Egenvekt:  ca.1,0 kg/liter 
Holdbarhed:  Minimum 12 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring.  
  Oppbevares frostfritt. 
Emballasje:  10 liters spann 
 
Herdet sparkelmasse: 
Overmalbar:  Ja 
Bestandighed:  Sparkelmassen er ikke motstandsdyktig mot vann 

Produktbeskrivelse og bruk: 
 

Prof Lettsparkel Medium er en ferdigblandet lettsparkelmasse av høy kvalitet. 
Sparkelmassen er  utviklet spesielt til profesjonell montering av gipsplater på vegg og tak. 
Produktets er lett å påføre, slipe og montere tape i. 
 
Benyttes innendørs til skjøte- og bredsparkling av vegger og tak av gipsplater, puss, 
betong, lettbetong, med mere. i tørre rom. 
 
Prof Lettsparkel Medium fyller godt og gir minimalt med svinn. Den er velegnet for 
overmaling med vannbaserte  og alkydbasert malinger. 
 
Prof Lettsparkel Medium oppfyller kravene til EN 13963 og er godkjent for bruk i 
gipsplateskjøter.  
 
Sparkelmassen oppfyller de strenge miljø- og inneklimakrav, som kreves for å bli 
Inneklimasertifisert med Svanemerket..  
Prof Lettsparkel Medium er inneklimamerket EC1+ iht. til Emicode 
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Bruksanvisning: 

Forebredelse:  Alle overflater skal være rene, frie for støv og løse partikler.  

På smittende eller sterkt sugende underlag bør man grunne.. 

 
Påføring:  Prof Lettsparkel Medium påføres med sparkel. Ved sparkling av lag  
  større enn 4 mm påføres sparkelmassen i flere sparklinger, og skal være  
  tilnærmet gjennomtørr mellom hver påføring. 

 
For tidlig påføring av neste skjikt øker risikoen for synk og sprekkedannelser. 

    
 

Dekkevne:  Helsparkling:1 m²/liter ved 1 mm tykkelse. 
  Skjøter:3 m/liter 

 
Tørketid: Avhengig av skjikttykkelse, fuktighet og temperatur.Under normale omstendigheter er 

sparkelmassen klar for sliping etter 8-10 timer. 
 
Rengjøring: Sparkelmasse på hud fjernes med vann og såpe. Verktøy rengjøres med vann mens 

sparkelmassen ennå er våt. Herdet sparkelmasse kan løses opp ved bløtlegging i vann. 

 
 

 

 

 


